
●●

●

●

●

●

●

●

●

●

0 200 400 600 800 1000 1200

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

Permeabilität

Versuchsbeginn: (05.12.05 21:14:37), Probe: 5/10o, Datei: versuch_2_4.dat
Zeit: t [Sekunden]

lo
g(

h_
0/

h)
 [ 

]

o
 

Messung
Lineare Regression

  Statistik:
  R^2 = 9.993683e−01 (adjusted R−squared)
  P = 2.719658e−14 Macht (t−Test)
  Durchlässigkeitsbeiwert:
  k_f = 2.700173e−06 [m/s]
  Permeabilität:
  K = 2.772182e−13 [m^2]
  K = 2.808914e−01 [Darcy]


